
羊毛
Wool

特性

羊毛非過敏原證據

適用時機

標誌

羊毛比較

種類

吸濕

柔軟(Soft)

角蛋白

紫外線
290-315nm

燃燒自滅性

彈性回復率

毛鱗(Scale)

縮絨羊毛

捲取(Crimp)

斷面

殘基氧化裂解，
強度下降

綿羊毛
Merino

喀什米爾
Cashmere

羊駝
Alpaca

馬海毛
MohairAngora goat

羊毛的結構

微細構造模型

氧化法

樹脂法

指向性摩擦效應
(Directional frictional ef fect, DFE)

最佳

不易產生皺褶

彈性

初始模數

高彈性

最低

Alpha

Beta

LOI 25.2

LOI 21 阻燃

LOI 27 難燃(保證安全)

高氮和水

產生煙霧和有毒氣體少

酪氨酸
Tyrosine

色氨酸
Tryptophane

抗菌

16

pure

blend

https://www.medicaljournals.se/acta/content/html/10.2340/00015555-2655
https://youtu.be/ZtHZyJTfvHc
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